Fiche technique Carbure

—— . Composition (%) Grosseur grains
Désignation 1S0 e o P

K20-K30 90 10 0.5-0.9
K10-K20 92 8 0.2-0.5
K40 UF a0 10 0.5-0.7
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1930
1610



